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• 1990:	inicia	l’expansió	internacional
• 2000:	transformació	en	empresa	de	Logística	integral

• Actualment:
• 3ª	empresa	del	sector,	a	nivell	mundial
• 4000	empleats
• Seu	central	a	Cornellà	(Barcelona)
• 3	centres	de	producció	a	Espanya
• 8	centres	de	producció	a	la	resta	del	mon
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DRMEE, Secció ETSEIB

Línies de Recerca i Transferència de Tecnologia
1.- PERFILS  METÀL·LICS  AMB  SECCIONS  OBERTES   DE   PARET  PRIMA

2.- LLOSES   MIXTES

3.- ANÀLISI  I  DISSENY  D’ESTRUCTURES   ESPECIALS 

4.- RESISTÈNCIA  AL  FOC

5.- APLICACIONS  ESPECIALS  DE  MESURA  D’ESFORÇOS
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Els components de les prestatgeries metàl·liques
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Puntal 
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Puntal típic de prestatgeria metàl·lica
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Compressió: vinclament local



The load is applied at 
different positions cg
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UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA 

 



A.2.2 Compression test on uprights. 
Distortional buckling.
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Simulació (MEF) Assaig
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GBT (Bandes finites) Simulació (MEF) Experimental
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Tensions residuals de conformat  (σeq de Von Mises)
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Unió llarguer - puntal 



Bending test on beam connector
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Bending test on beam end connectors 

Corba Moment – angle girat

Mrd
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Unió Puntal - terra 
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Mètode d’assaig 
- Norma EN 15512 – (2009)

Nou mètode d’assaig proposat per LERMA 
- pre - Norma EN 15512  - (2016)
- pre – Norma RMI (USA) – (2015)
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Assaig bi-axial de rigidesa de la unió puntal - terra
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Rigidesa de la unió puntal – terra, a diferents nivells de càrrega axial
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Simulació: Anàlisi estabilitat longitudinal d’un mòdul de prestatgeria
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Test: proposal for A.4 (FEM 10.2.06 part 2)

Normativa
- FEM  (Federation Europeen de Manutention)  EU
- RMI  (Rack Manufacturing Institute)  USA
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- Evolució Positiva
- Guanys (per ambdòs)
- Claus

ÈXIT
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MECALUX
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Al llarg dels més de 20 anys de col·laboració:

MECALUX                                                               UPC

- 3ª empresa del sector

a nivell mundial

- LERMA: laboratori de referència

en prestatgeries metàl·liques

(4rt o 5é a nivell mundial)
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- Evolució Positiva
- Guanys (per ambdòs)
- Claus

ÈXIT
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Beneficis de la col·laboració per a 

MECALUX                                                          

- Coneixement

- Millora tecnològica

- Millora en qualitat

- Major fiabilitat

- Decisions ràpides

- Prestigi tecnològic

- Contactes estudiants

- Formació especialitzada

- Temes de Recerca
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- Contactes estudiants

- Formació especialitzada

- Temes de Recerca

- Coneixement

- Millora tecnològica

- Coneixement mon industrial

- Temes TFG, TFM

- Temes Recerca, Tesis Doctorals

- Visibilitat internacional

- Prestigi tecnològic. Normativa

- Recursos econòmics

- Beques, premis, etc.
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- Xavier  Ayneto Gubert
- Jordi Bonada Bo
- Jordi Borregón Alarcón             
- Miquel  Casafont Ribera  
- Miquel  Ferrer  Ballester 
- Francesc  J.  García  Rabella
- Frederic Marimon Carvajal
- Mª  Magdalena  Pastor  Artigues
- Josep Mª  Pons Poblet
- Francesc  Roure  Fernández
- Mª  Rosa  Somalo Coarasa

- EQUIP (PDI, PAS, Becaris)
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- Voluntat de treball

- Compromís

- Serietat

- Reconèixer interessos diferents

- Reconèixer ritmes diferents

- ACTITUD
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Moltes gràcies per la vostra atenció !
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